
La pâte à papier est 
débarrassée des éléments 
indésirables (agrafes, colle, 
plastiques, etc). 
Elle est ensuite désencrée.

La pâte est étalée et séchée.

La feuille est mise 
en bobine et envoyée 
aux imprimeurs.

Aujourd’hui, moins d’1 papier 
sur 2 est jeté dans le bac 
de recyclage. Ensemble, 
trions tous nos papiers pour 
qu’ils soient recyclés !

Les vieux papiers sont séparés des autres 
recyclables puis mis en balle. 

Les papiers sont mélangés 
à  l’eau puis triturés. 
Les fibres de cellulose 
se désolidarisent 
et forment une pâte. 

• 3 fois moins d’eau
• 2 à 5 fois moins d’énergie
• 390 000 tonnes de CO2 en 
• moins dans l’atmosphère
• plus de 90 000 emplois en
• France non délocalisables


